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Section Certificate No. : 23MEEB29N_1 IS 4351 (2003) 

PART B. SUPPLEMENTARY INFORMATION

1. नमूना लेने की प्रि�या का संदभ�, जहां लागू हो! 
Reference to sampling procedure, wherever applicable.

Not Applicable

2. परीक्षण �रपोट� से संब�ंधत मापन एवं प�रमाण प्रि� हेतु सहायक प्रलेख जसेै ग्राफ, ता�लका, �चत्र और / अथवा
फोटोग्राफ , यिद कोई हो। 
Supporting documents for the measurements taken and results derived like
graphs, table sketches and or photographs as appropriate to test certificate, if
any.

Not Applicable

3. सम्बध्द मानक / काय� िनद�शो में िनधा��रत परीक्षण पद्ध�त से िवचलन , यिद कोई हो। 
Deviation from the test methods as prescribed in relevant ISS/Work instruction,
if any.

Not Applicable

4. परीक्षण सामग्री की पहचान/identification of Test item Sample was marked as MAXO METAL
INDUSTRIES.

5. व्यावद्रत की प्राणाली की पहचान/Method(s) used for Test IS 4351:2003

6. नमूना प्रि�या जहां प्रासंिगक हो/Sampling Procedure where relevant NA

7. पया�वरण की �स्थ�त/Environmental Conditions Ambient Temperature

8. उपयोग िकए जाने वाले प्रमुख मानक/उपकरण/Major Standards/Equipments used --

9. कै�लब्रेशन स्थल/Site of Calibration --

10. मापन का पता लगाने की क्षमता/Traceability of Measurement --
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PART C. TEST RESULT

S.No.
Clause No 
Table No. 

Sl. No 

Parameter - Method
of test

Test Description
Min

Limit
Max
Limit

Unit
Result/

Observation

1 6.1 Dimensions Dimensions - - - As per ANNEXURE 

Masrur Fayazi
Lab Sc. Testing/Calibration Mechanical (Testing/

Calibration)
(Authorized Signatory)  
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ANNEXURE 

   Test Result: Dimension of Profile of M.S Door Frame section ‘C’  

Sl. No. Test  Parameter Observed Value Specified Value Test Protocol 

1 Thickness, (mm) 1.51 - IS 4351:2003 

2  Profile Size ‘X’, (mm) 124.0 125 ± 1 IS 4351:2003 

3 Profile Size ‘Y’, (mm) 61.0 60 ± 1 IS 4351:2003 

 

Masrur Fayazi SATISH KUMAR
Lab Sc. Testing/Calibration OIC Testing/Calibration
Mechanical (Testing/Calibration) Mechanical (Testing/Calibration)
(Authorized Signatory) (Authorized Signatory)
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Part D.
REMARKS 

--

Notes 

--
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